S=CIL

CIMENTO PORTLAND
DE CALCARIO

Locais de Producdo
Fabrica Secil-Outao
Fabrica Cibra-Pataias
Fabrica Maceira-Liz

Embalagem
Granel
Sacos de 40kg e de 25kg

Certificacdo

Cimento certificado segundo a NP EN 197-1.

Certificados de Regularidade do Desempenho e Declaragdes de Desempenho

0856-CPR-0130 (Secil-Outdo), 0856-CPR-0131 (Maceira-Liz) e 0856-CPR-0132 (Cibra-Pataias)

65% a 79% Clinquer Portland
21% a 35% Calcario
0% a 5% Outros Constituintes

Cimento de cor cinzenta, com menor calor de hidratagdo e melhor trabalhabilidade que um cimento CEM | da mesma
classe de resisténcia.

Desenvolvimento mais lento de resisténcias (menor resisténcia inicial).

Resisténcias finais dentro dos valores da classe indicada (resisténcias aos 28 dias).

O Cimento Portland de Calcéario CEM II/B-L 32,5N é o cimento mais utilizado nas obras de construgédo civil.

A sua excelente trabalhabilidade e baixo calor de hidratacdo tornam-no especialmente adaptado a todos os trabalhos
correntes da construgdo.

O cimento CEM II/B-L 32,5N é principalmente utilizado em:

argamassas e betdo ndo armado para enchimentos e regularizagao;

betdo estrutural, pronto ou fabricado em obra de média resisténcia;

argamassas de assentamento, reboco e reparagdo;

fundagdes diretas e indiretas em ambientes moderadamente agressivos;
estabilizagdo de solos e solo-cimento;

prefabricagcdo de blocos, tubos, manilhas e outros artefactos a base de cimento;
prefabricagdo ligeira em regime de baixa rotatividade de moldes.

Este cimento melhora a trabalhabilidade de betdes e argamassas e permite uma reducdo da dosagem de agua de
amassadura. Porém, o correto desenvolvimento de resisténcias € sensivel ao processo de cura pelo qual deverdao

ser tomadas precaucdes para evitar a dissecagao de pecas betonadas muito expostas ao sol e ao vento

(possivel fendilhagdo).

N&o se recomenda a utilizagdo deste cimento em tempo muito frio, sem que se tomem medidas adequadas.

O manuseamento do cimento em pd pode causar irritacdo dos olhos e vias respiratérias. Quando misturado com agua
pode ainda causar sensibilizagcdo da pele.

Aconselha-se o uso de mascara anti-poeiras, de dculos para protecdo dos olhos e luvas e fato de trabalho para protegao
das maos e pele.

Para informagao detalhada consulte a Ficha de Dados de Seguranga.
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CARACTERISTICAS QUIMICAS CARACTERISTICAS MECANICAS
Teor de Sulfatos NP EN 196-2 <35% Resisténcia Resisténcia de NP EN 196-1
(em SO3) aos primeiros dias referéncia
Teor de Cloretos NP EN 196-2 < 0,10% 2 dias 7 dias 28 dias
(1) As percentagens sdo referentes a massa de cimento. _ > 16 ~3250<525
CARACTERISTICAS FISICAS
Principio de Presa NP EN 196-3 > 75 min
60 MPa
Expansibilidade NP EN 196-3 <10 mm 50
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Diregdo Executiva Portugal Cimentos
Av. Eng.? Duarte Pacheco
19, 7¢,1070-100 Lisboa
217927100
Direcdo Nacional de Vendas Vendas Centro Vendas Técnicas
217 927 100 244779 500 212198 280
Vendas Norte Vendas Sul Cimento Branco
226 078 410 212198 280 244779 500
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